AUS GUTEM GRUND

1K-PU Grundierung

Absperrung gegen uberhohte Restfeuchtigkeit in
/Zementestrichen und Betonbdden bis max. 4 CM-%

Grundierung auf feuchteempfindlichen Untergrinden
Verfestigung von saugfahigen Untergriinden
Grundierung auf Neu- und Altuntergriinden

Schnellgrundierung unter Parkettboden in Verbindung
mit ARDEX Reaktionsklebstoffen

schnell trocknend, nach einer Stunde uberarbeitbar
1-komponentig (gebrauchsfertig)

niedrige Viskositat, hohes Eindringvermogen
vielseitig einsetzbar und leicht aufzutragen

sehr emissionsarm

wasser- und l6semittelfre

ARDEX Systemprodukt

Besonders sichere Verbundeigenschaften mit ARDEX-Spachtelmassen,
ausgerichtet auf geruchsneutrales Verhalten und saubere Raumluft.
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1K-PU Grundierung

Anwendungsbereich:

Innen und auBen. Boden.
1-komponentige, vielseitig einsetzbare
Reaktionsharzgrundierung auf Polyurethanbasis als
Voranstrich, Sperrgrundierung und Verfestigung auf
glatten und dichten Untergriinden.
— Absperrung gegen iberhohte Restfeuchtigkeit in
Zementestrichen und Betonbdden bis max. 4 CM-%.
— Absperrung gegen iiberhohte Restfeuchtigkeit in
Zementestrichen mit FuBbodenheizung bis zu 3 CM-%.
- Verfestigung wundgelaufener Randzonen auf saugfa-
higen Untergriinden wie z.B. Calciumsulfat-Estrichen und
Calciumsulfat-FlieBestrichen, Zementestrichen und
Betonboden.
— Voranstrich und Sperrschicht auf saugfahigen und
dichten Untergriinden wie:
— Beton
- Zement-, Calciumsulfat-, Magnesia- und
Steinholzestrichen
- schlecht abgesandeten Gussasphaltestrichen/
alten Gussasphaltboden
— Altuntergriinden mit fest haftenden Spachtelmassen
und Klebstoffresten
— Altuntergriinden mit wasserldslichen Klebstoffresten
wie z.B. Sulfitablaugeklebstoffen
— feuchteempfindlichen Holzuntergriinden wie z.B.
Span, OSB - und Hartfaserplatten
— Trockenestrichelementen wie z.B. Gipsfaserplatten
— alten SMP-Klebstoffresten
— keramischen Fliesen und Platten/Terrazzoboden

Art:

Losemittelfreier und sehr emissionsarmer gebrauchsfer-
tiger, 1-komponentiger Reaktionsharzvorstrich auf Basis
von Polyurethanharzen. Durch feuchtigkeitserhartende
Reaktion entsteht ein harter und trockener Film.

Vorbereitung des Untergrundes:

Untergriinde sowie die klimatischen Bedingungen miis-
sen den Anforderungen der DIN 18356 bzw. DIN 18365
entsprechen. Hiervon ausgenommen sind feuchtebestan-
dige Untergriinde welche zur Absperrung uberhohter
Restfeuchtigkeit mit ARDEX PU 30 im zweifachen Auftrag
behandelt werden sollen. Calciumsulfatgebundene
Estriche nach Herstellervorgabe und den derzeit gliltigen
Normen und Merkblattern mechanisch vorbehandeln und
grundlich absaugen. Zementschlamme bei Betonbdden,
Altbelage sowie nicht fest anhaftende Klebstoff- und
Spachtelmassenrickstande sind mechanisch sach- und
fachgerecht zu entfernen. Nutzbelage wie z.B. Stein-,
Fliesenboden miissen grundgereinigt werden.

Verarbeitung:

ARDEX PU 30 ist vor Gebrauch gut durchzuschitteln.
Die Fliissigkeit ist in ein sauberes GefaB bedarfsgerecht
zu fiillen und innerhalb von 60 Min. zu verarbeiten. Bei
kalter Witterung ist das Material vorher ausreichend

zu temperieren. Die Verarbeitungstemperatur muss
mindesten +10° C betragen. Der Auftrag erfolgt mit-
tels einer handelsiblichen kurzflorigen Velours- oder

Schaumstoffwalze im gleichmaBigen diinnschichtigen
Auftragsfilm. Pfiitzenbildung ist zwecks Vermeidung eines
Aufschaumens des Materials und zur Sicherstellung einer
schnellen und gleichmaBigen Trocknung zu vermeiden.

1. Absperrung von iiberhohter Restfeuchtig-
keit in Zementestrichen und Betonbdden;
Restfeuchtigkeitsgehalt bis zu 4 CM-%:

Der Untergrund muss fest, tragfahig und trennmittelfrei
sein. Die Oberflache muss trocken und gut benetzungs-
fahig vorliegen. ARDEX PU 30 wird in zwei Schichten
jeweils im Kreuzgang aufgetragen. Die Gesamtmenge
von ca. 250-300 g/m? bei zweifachem Auftrag muss
dabei sichergestellt sein. Der zweite Auftrag kann nach
ca. 60 Min. erfolgen. Jede Schicht muss einen diin-

nen und geschlossenen Film bilden. Zur Aufnahme

von Spachtelmassenschichten ist nach vollstandiger
Trocknung der 2. Schicht nach ca. 60 Min., spatestens
jedoch innerhalb von 24 Stunden, mit ARDEX P4 Schnelle
Multifunktionsgrundierung vorzustreichen. Alternativ

kann anstelle des Haftvermittiers ARDEX P 4 ein dritter
Auftrag mit ARDEX PU 30 mit anschlieBender vollsatter
Abstreuung mit trockenem Quarzsand ARDEX QS der
Kornung 0,3-0,6 mm erfolgen. Nach Trocknung von ca. 2
Stunden den Uberschissigen Sand abkehren und absau-
gen.

2. Grundierung und Verfestigung von
Untergriinden:

Zur Grundierung und Verfestigung muss der Untergrund
wie z.B. Beton, Zementestrich, Calciumsulfat-Estrich und
Calciumsulfat-FlieBestrich in sich tragfahig und trennmit-
telfrei sein. Calciumsulfat-Estriche sind entsprechend den
allgemeinen Regeln des Fachs anzuschleifen. ARDEX PU
30 wird dinnschichtig im Kreuzgang aufgetragen. In der
Regel geniigt ein Auftrag. Bei sehr pordsen oder sehr
saugfahigen Untergriinden muss ggf. nach der Erhartung
der ersten Schicht ein zweiter Auftrag vorgenommen
werden. Eindringtiefe und Auftragsmenge richten sich
nach der Saugfahigkeit und Oberflachenbeschaffenheit
des Untergrundes. Gegebenenfalls sind Probeflachen
anzulegen. Zur Aufnahme von Spachtelmassen ist ARDEX
P 4 aufzutragen oder eine Abstreuung mit ARDEX QS
Quarzsand, gemaB den oben genannten Hinweisen vorzu-
nehmen.

3. Grundierung unter ARDEX
Reaktionsklebstoffen:

ARDEX PU 30 kann je nach Beschaffenheit und
Saugfahigkeit des Untergrundes auch als Grundierung
in direkter Verbindung mit ARDEX Reaktionsklebstoffen,
wie z.B. SMP- und PU-Klebstoffen, eingesetzt werden.
Hierzu wird ARDEX PU 30 wie in den zuvor beschrie-
benen Hinweisen diinnschichtig aufgetragen. Nach einer
Mindesttrocknungsdauer von 2 Stunden, spatestens
jedoch innerhalb von 24 Stunden, muss eine direkte
Klebung mit ARDEX Reaktionsklebstoffen vorgenommen
werden.



Zu beachten ist:

Bei driickender, nachschiebender Feuchtigkeit und bei
Dampfdiffusion kann ARDEX PU 30 nicht eingesetzt wer-
den. ARDEX PU ersetzt keine Bauwerksabdichtung nach
DIN 18195.

Bei kalter Witterung ARDEX PU 30 im beheizten Raumen
temperieren. Die Verarbeitungstemperatur darf +10°C
nicht unterschreiten. Alle Angaben basieren auf ca. +20°C
und einer relativen Luftfeuchte von ca. 65%. Niedrige
Temperaturen und/ oder hohe Luftfeuchtigkeiten konnen
die Aushartung verzogern. Vor Durchfiihrung von nachfol-
genden Arbeiten muss die grundierte Flache trocken und
klebefrei vorliegen.

ARDEX PU 30 ist dinnschichtig aufzutragen.
Pflitzenbildungen sind zu vermeiden.

ARDEX PU 30 nicht mit Wasser oder Losemitteln verdiin-

nen. Reste nicht in das Originalgebinde fiillen. Material aus-

harten lassen und anschlieBend fachgerecht entsorgen.

Nach Trocknung der Schichten muss innerhalb

von 24 Stunden eine direkte Klebung mit ARDEX
Reaktionsklebstoffen vorgenommen werden oder eine
Haftbriicke mit ARDEX P4 aufgebracht werden.

Bei stark saugfahigen Untergriinden kann ein zweimaliger
Auftrag notwendig sein.

ARDEX PU 30 nicht auf Nutzbelagen wie PVC-, CV-,
Gummi- und Linoleum-Belagen einsetzen.

Anbruchgebinde sind dicht zu verschlieBen und zeitnah
aufzubrauchen.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise:
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Verursacht Hautreizungen. Kann allergische
Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere
Augenreizung. Gesundheitsschadlich bei Einatmen. Kann
bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen. Kann die Atemwege rei-
zen. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann die Organe
schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Dampf/Aerosol
nicht einatmen.

BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und

Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

Inhalt/Behalter gemaB lokalen/regionalen/nationalen/
internationalen Vorschriften entsorgen. Gebinde tropffrei
entleeren.

Technische Daten
nach ARDEX-Qualitatsnorm:

Materialbedarf: 100 - 150g/m? bei einmaligem

Auftrag als Vorstrich

250 - 300g/m? bei zweifachem
Auftrag als Feuchtigkeitssperre

ca. 60 Min.
ca. 40 — 50 Min.

ca. 1 Std. als Grundierschicht
ca. 2 Stunden bei abgequarzten

Verarbeitungszeit:
Begehbarkeit:
Trocknungszeit:

Schichten
FuBboden-
heizungseignung: ja
EMICODE: EC1R+ - sehr emissionsarm PLUS
GISCODE: RU 1 - I6semittelfrei

Kennzeichnung
nach GHS/CLP: GHSO7 ,Ausrufezeichen®,
GHSO08 ,Sensibilisierung der
Atemwege”,

Signalwort: Gefahr
Kennzeichnung

nach

GGVSEB/ADR: keine

Abpackung: Kanister mit 11 kg netto
Lagerung: nicht unter +5°C/frostempfindlich
Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalver-

schlossenen Gebinde lagerfahig

Wir iibernehmen die Gewahr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen;
sie konnen jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir
keinen Einfluss auf die BaustellenBedingungen und die Ausfiihrung der Arbeiten haben.
Landerspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften,
Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, konnen zu spezifischen Verarbeitungs-
empfehlungen fihren.
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